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NP-3010(GOS:Tb) X線用蛍光体

製品型番
/化学組成

真比重
平均
粒径
(μm)

中心粒径
(μm)

波長
/λp

(nm)

Decay
Time
(ms)

After glow
＠15msec

(%)
SEM

NP-3010 
/Gd2O2S:Tb

7.50

2.0~3.0 3.0~4.0

545 <1 0.016.0～6.5 6.0～7.5

10.0～11.0 10.6～12.6

<発光スペクトル>

<蛍光寿命>
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NP-3012(GOS:Pr) X線用蛍光体

製品型番
/化学組成

真比重
平均
粒径
(μm)

中心粒径
(μm)

波長
/λp

(nm)

Decay
Time
(μs)

After glow
＠15msec

(%)
SEM

NP-3012 
/Gd2O2S:Pr

7.50

3.5～4.5 4.5～6.0

513 <10 <0.014.3～5.9 4.6～14.8

10.0～11.5 10.5～15.5

<蛍光寿命>

<発光スペクトル>
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NP-3050(BFC:Eu) X線用蛍光体

製品型番
/化学組成

真比重
平均
粒径
(μm)

中心粒径
(μm)

波長
/λp

(nm)

Decay
Time
(μs)

After glow
＠15msec

(%)
SEM

NP-3050 
/BaFCl:Eu

4.56 3.6～4.6 7.2～10.2 380 <10 <0.01

<蛍光寿命>

<発光スペクトル>
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NP-1043(GOS:Tb) 特殊管用蛍光体

製品型番
/化学組成

真比重
平均
粒径
(μm)

中心粒径
(μm)

波長
/λp

(nm)

Decay
Time
(ms)

After glow
＠15msec

(%)
SEM

NP-1043 
/Gd2O2S:Tb

7.50

1.3～2.0 1.3～2.3

545 <1 0.012.3～3.3 3.1～4.1

4.2～5.5 5.5～6.7

<蛍光寿命>

<発光スペクトル>
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NP-1045(YOS:Tb) 特殊管用蛍光体

製品型番
/化学組成

真比重
平均
粒径
(μm)

中心粒径
(μm)

波長
/λp

(nm)

Decay
Time
(ms)

After glow
＠15msec

(%)
SEM

NP-1045 
/Y2O2S:Tb

4.95

1.4～2.0 1.7～2.3

545 <1 0.03

2.2～2.8 2.4～3.4
<蛍光寿命>

<発光スペクトル>
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NP-1046(YAG:Ce) 特殊管用蛍光体

製品型番
/化学組成

真比重
平均
粒径
(μm)

中心粒径
(μm)

波長
/λp

(nm)

Decay
Time
(ns)

After glow
＠15msec

(%)
SEM

NP-1046A 
/Y3(Al,Ga)5O

12:Ce

4.96 1.1～2.3 1.9～2.5 520

<100 0.01

NP-1046 
/Y3Al5O12:Ce

4.15 3.0～4.0 3.6～5.0 530

<蛍光寿命>

<発光スペクトル>
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